
Allergen - Verursacher

 Allergen

+ in 

%

Verursacher Allergen

+ in 

%

Verursacher   

 

Alpha - Pinen 35 frische Hölzer Methylmetacrylat 35

Zahnflickstoff,

Prothesenallergen

  

 

Amalgam 98 Zahnflickstoff Nickel 90 Zahnflickstoff, Geld, Töpfe

  

 

Amalgam, gamma 2 

frei

80 Zahnflickstoff Nicotin 70 Passivrauchen

  

 

Amalgam - Metalle 60 Zahnflickstoff Palladium 65

Zahnflickstoff,

Autokatalysator

  

 

Benzoylperoxid 45

Zahnflickstoff,

Prothesenallergen

Phenol 50 Lacke

  

 

Bis - GMA 35

Zahnflickstoff,

Prothesenallergen

Phenylisocyanat 45 Lacke

  

 

Bisphenol A 40

Zahnflickstoff,

Prothesenallergen

Platin 40

Zahnflickstoff,

Autokatalysator

  

 

Bisphenol A - 

dimethacrylat

35

Zahnflickstoff,

Prothesenallergen

PVC und Kleber 30 Bodenbelag

  

 

Cadmium 45

Kunststoffzusatz,

Zahnflickstoff, 

Prothesenallergen

Pyrethrum 55

künstlich vergiftete

Teppiche

  

 

Chrom 55 Zahnflickstoff Quecksilber 70 Zahnflickstoff

  

 

Dichlofluanid 45 Holz, künstl. vergiftet Quecksilber organ. 60 Zahnflickstoff

  

 

Dimethylphtalat 40

Flammminderungzusatz

in Vorhängen, Polstern

Schellack 25 Lack ( antiker ) Möbel

  

 

Dimethyl - Toluidin 35

Zahnflickstoff,

Prothesenallergen

Silber 30 Zahnflickstoff

  

 

d - Limonen 55 frische Hölzer Silicon 25 Kunstbusen, Fotokopie

  

 

Ethylenglycol - 

dimethacrylat

35

Zahnflickstoff,

Prothesenallergen

Sperrholz - Bio 5 Billigholz

  

 

Eugenol 35 Zahnflickstoff Steinkohlenteer 45 Estrich unter Bodenbelag

  

 

Formaldehyd 60

Zahnflickstoff, Kleber,

Tapeten, Papier, 

Pressspan

Terpentin 70 Lacke

  

 

Fumecyclox 40 Holz, künstl. vergiftet Thiomersal 65

Zahnflickstoff, Impf-

stoffe, Augentropfen

  

 

Gold 65 Zahnflickstoff Titan 45

Zahnflickstoff, Auto-

katalysator, Implantat

  

 

Hg - II - amidochlorid 90 Zahnflickstoff Toluol - Formaldehyd 55 Kunststoffe

  

 

Hydrochinon 40

Zahnflickstoff,

Prothesenallergen

Toner 35 Fotokopien

  

 

Hydroxyethyl - 

methacrylat

36

Zahnflickstoff,

Prothesenallergen

Triethylehglycol - 

dimethacrylat

50

Zahnflickstoff,

Prothesenallergen

  

 

Keramik 35 Zahnflickstoff

Urethan -

dimethacrylat

50

Zahnflickstoff,

Prothesenallergen

  

 

Kobalt 45 Zahnflickstoff, Computer Xyladecor 65

Holz, künstl. vergiftet und

Leder ( Schuhe )

  

 

Kupfersulfat 15 Zahnflickstoff Zaponlack 15 Lack

  

 

Latex natur 70 Matratze Zement - Bio 10 Bau

  

 

Lindan 60

Holz, künstl. vergiftet

Teppiche und Kleider

Zinn 30 Zahnflickstoff

  

 

Linoleum 35 Bodenbelag . . .

  

 


